M-22.1001. BETON KLASY C25/30 (B-30) W ELEMENTACH O GRUBOSCI <60 CM.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot betonowych
prowadzonych przy wykonywaniu robot zwigzanych zodnowa powlok ochronnych stalowej konstrukcji nosnej i
wymiany pokladu drewnianego mostu nad rzeka Mierzawa w m. Przyleczek -dzialka nr. 209 i nr.210.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- wykonaniem mieszanki betonowej,
- ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;,
- pielegnacja betonu,
Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z przebudows mostu.
14. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Beton - materiat powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i
dodatkdw, ktory uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu.
14.2 Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane skiadniki betonu, ktore sa jeszcze w stanie umozliwiajacym zageszczenie
wybrang metoda.
1.4.3 Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody,
1.4.4 Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikéw i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.
1.4.5 Zaréb mieszanki betonowej - lo$¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego ub pojemnika
transportowego.
1.4.6 Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym
- nie dluzszym niz 1 miesigc - z takich samych skiadnikéw, w ten sam sposob 1 w tych samych warunkach.
14.7 Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np. C20/30 klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie;
Klasy wytrzymatosci betonu wg PN EN 206-1 okreslane sa na podstawie wytrzymalo$ci charakterystycznej na Sciskanie w 28 dniu
dojrzewania na probkach walcowych o $rednicy 150 mm i wysokosci 300 mm (fckeyl) lub na probkach szesciennych o boku 150 mm
(fckeube).
1.4.8 Nasiakliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktdra zdolny jest wehtona¢ beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.9 Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy - (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpomosci na
dziatanie mrozu, liczba po literze “F”’ oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.
15. Ogoélne wymagania dotyczace Rob6t
Whykonawea jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace Robdt podano w SST D-M.00.00.00
“Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY.
wg SST M 13.00.00.
3. SPRZET.
wg SST M 13.00.00.
4. TRANSPORT.
wg SST M 13.00.00.
5. WYKONANIE ROBOT.
Obowiazujg wszystkie ustalenia zawarte W SST M 13.00.00.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Jak wSST M 13.00.00.
7. OBMIAR.
Jednostka obmiaru jest 1 m® betonu ustroju niosacego w elementach o grubosci < 60 cm. Placi sie za wykonana i wbudowana ilosé
betonu.
8. ODBIOR OSTATECZNY.
Badania wg 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru Robot.
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koficowych.
Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PEATNOSCL
Cena jednostkowa uwzglednia:
- dostarczenie niezbednych czynnikow produkeji
- wykonanie deskowania,
wytworzenie mieszanki betonowej

- transport, utoZenie, zageszezenie 1 pielggnacja betonu




- rozbiorke deskowan ,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych wiasnoscia Wykonawcy - materialow rozbiorkowych poza pas drogowy
- wykonanie badan betonu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
wg SST M 13.00.00.




